
Eisen- und Stahlerzeugung (Erprobung). Tafel IV. 

1. Hochofen. 2.Flammofen zum Puddelprozeß. 3. Konverter beim Bessemerprozeß. 
ar a.) Ansicht. 6.) Höhenschnitt . 
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Probekörper zur Erprobung der Eisen-und Stahlsorten. 

“#. Simens-Martinofen. ö. fün Zerreissproben. 6. für Lochproben. 7. bei der Aufhauprobe. &. bei der Ausbreitprobe. 9. bei der Stauchprobe. 
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Titscher: Baukunde.


